CARMEN

true tiles

FADO WHITE 6,5X39,6

REFERENZ

FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037537 6,5X39,6 8,20 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erfullt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 >10%

Bruchmodul EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?

Widerstand gegen Warmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

Widerstandsféahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 89
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO WHITE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm)

A037542 13X13 7,80

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 89
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

AMALIA WHITE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037547 13X13 8,70

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

CARMO WHITE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037553 13X13 8,10

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MARIZA WHITE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037558 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MOURA WHITE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037563 13X13 8,20

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

TAVARES WHITE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037573 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO WHITE 6,5X13

REFERENZ

FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037532 6,5X13 8,30 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erfullt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 >10%

Bruchmodul EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?

Widerstand gegen Warmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

Widerstandsféahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 89
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

EDGE STICK FADO WHITE 1,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A038421 1,5X13 8,20 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

apeguoo

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO GREY 6,5X39,6

REFERENZ

FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037539 6,5X39,6 8,70 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erfullt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 >10%

Bruchmodul EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?

Widerstand gegen Warmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

Widerstandsféahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 78
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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SGS

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO GREY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037544 13X13 8,40

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 78
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

vertragliches Bild.

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht



CARMEN

true tiles

AMALIA GREY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037549 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

CARMO GREY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037555 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MARIZA GREY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037560 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MOURA GREY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037565 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

PONTES GREY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037570 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

TAVARES GREY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037575 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO GREY 6,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm)

A037534 6,5X13 8,30

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 78
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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SGS

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

EDGE STICK FADO GREY 1,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A038422 1,5X13 8,20 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

apeguoo

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO BEIGE 6,5X39,6

REFERENZ

FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037538 6,5X39,6 8,90 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erfullt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 >10%

Bruchmodul EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?

Widerstand gegen Warmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

Widerstandsféahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 83
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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SGS

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO BEIGE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037543 13X13 7,70

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 83
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

AMALIA BEIGE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037548 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

CARMO BEIGE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037554 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MARIZA BEIGE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037559 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MOURA BEIGE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037564 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

PONTES BEIGE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037569 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

TAVARES BEIGE 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037574 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO BEIGE 6,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm)

A037533 6,5X13 8,10

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 83
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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SGS

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

EDGE STICK FADO BEIGE 1,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A038425 1,5X13 8,10 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

apeguoo

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO SKY 6,5X39,6

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm)

A037540 6,5X39,6 8,20

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 70
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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SGS

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO SKY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037545 13X13 8,10

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 70
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

AMALIA SKY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037551 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

CARMO SKY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037556 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MARIZA SKY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037561 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MOURA SKY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037566 13X13 8,50 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erfullt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 >10%
Bruchmodul EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
Widerstand gegen Warmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden
Widerstandsféahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden
Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
a pe g r pO Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.




CARMEN

true tiles

PONTES SKY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037571 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

TAVARES SKY 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037576 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO SKY 6,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm)

A037535 6,5X13 8,30

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 70
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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SGS

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

EDGE STICK FADO SKY 1,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A038423 1,5X13 9,00 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

apeguoo

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO ACQUA 6,5X39,6

REFERENZ

FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037541 6,5X39,6 8,20 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erfullt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 >10%

Bruchmodul EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?

Widerstand gegen Warmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

Widerstandsféahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 68
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5
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SGS

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

FADO ACQUA 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037546 13X13 7,70

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 68
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

AMALIA ACQUA 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037552 13X13 8,30

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

CARMO ACQUA 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037557 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fur Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MARIZA ACQUA 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037562 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fur Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

MOURA ACQUA 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037567 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fur Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

PONTES ACQUA 13X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037572 13X13 8,50

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA

Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA

Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB

Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB

Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht
vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

TAVARES ACQUA 13X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A037577 13X13 8,50 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat UNE-EN 14411 Erfullt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme EN ISO 10545-03 >10%
Bruchmodul EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
Widerstand gegen Warmeschock EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden
Widerstandsféahigkeit gegen Glasurrisse EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden
Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séaurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmbader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
a pe g r pO Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.




CARMEN

true tiles

FADO ACQUA 6,5X13

REFERENZ FORMAT (cm)

A037536 6,5X13 8,40

DICKE (mm)

GRUPPE

REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

GroBe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalitat

UNE-EN 14411 Erflllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme
Bruchmodul
Widerstand gegen Warmeschock

Widerstandsfahigkeit gegen Glasurrisse

EN ISO 10545-03 >10%
EN ISO 10545-04 =>12 N/mm?
EN ISO 10545-09 Es hat den Test bestanden

EN ISO 10545-11 Es hat den Test bestanden

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test
Lichtreflexionswert (LRV) 68
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Séurebestandigkeit EN ISO 10545-13 GLA
Bestandigkeit gegen Laugen EN ISO 10545-13 GHA
Bestandigkeit gegen Reinigungsmittel EN ISO 10545-13 GB
Bestandigkeit gegen Zusatzstoffe fir Schwimmb&ader EN ISO 10545-13 GB
Fleckenbestandigkeit EN ISO 10545-14 5

apeguoo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.

Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

vertragliches Bild.



CARMEN

true tiles

EDGE STICK FADO ACQUA 1,5X13

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

A038424 1,5X13 9,80 REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLACHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbestandigkeit EN ISO 10545-12 Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht

S/GS c ) éGS vertragliches Bild.

apeguoo



